




Dell
Popisek
Tři testovací místa na každé matraci. Zde se stlačovalo 10.000x a následně se porovnávalo testované a netestované místo







Dell
Popisek
slovní hodnocení výsledku zkoušek



Dell
Popisek
deformace při stlačení udávaná v milimetrech v místě, kde tester stlačoval 10.000x. Matrace č. 03

Dell
Popisek
deformace při stlačení udávaná v mm v místě, kde se nestlačovalo. Matrace č. 03

Dell
Elipsa

Dell
Elipsa

Dell
Elipsa

Dell
Obdélník

Dell
Obdélník

Dell
Obdélník



Dell
Popisek
Tuhost matrace měřená v místě, kde se nestlačovalo. Matrace č.01

Dell
Popisek
Tuhost matrace měřená v místě, kde tester stlačoval 10.000x. Matrace č. 01

Dell
Elipsa

Dell
Obdélník




